
Безопасность в чрезвычайных ситуациях (технические науки) 

 
УДК 614.891.3 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОДШЛЕМНИКАМ ПОЖАРНОГО  
Шеремет Т.В., Навроцкий О.Д., Дмитракович Н.М. 
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Введение. Основополагающим принципом для решения задач по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является безопасное, современное оборудование и 
снаряжение пожарных-спасателей, отвечающее требованиям ТНПА в области пожарной 
безопасности.  

По сведениям, полученным на основании анализа данных из АРМ (автоматизиро-
ванное рабочее место) «Учет пожаров» отдела статистики и анализа Научно-
исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 
МЧС Беларуси, более 95 % из всех чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), происходящих в 
Республике Беларусь, приходится на пожары. Одним из опасных факторов пожара является 
высокая температура. Воздействие высокой температуры может привести к внутренним 
и поверхностным ожогам. Несмотря на значительные успехи в медицине в лечении ожогов, 
у человека, получившего ожоги второй степени на 30 % поверхности тела, вероятность ле-
тального исхода составляет 10 %. Наиболее опасны для человека – ожоги лица, ведь в коже 
головы и шеи находиться больше всего терморецепторов (объединения нервных оконча-
ний, реагирующих на тепло и холод) [1]. 

По статистике с 2011 по 2017 г.г. по республике 13 работников органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям (далее – ОПЧС) получили ожоги лица при ликвидации 
пожаров. По данным инспекции по охране труда и пожарной безопасности МЧС Республи-
ки Беларусь, все несчастные случаи произошли в результате взрывов баллонов. Как пока-
зывает практика, аналогичные ситуации происходят и с пожарными-спасателями зарубеж-
ных стран. Так при ликвидации пожара в Новой Москве (Российская Федерация), при 
взрыве двух баллонов с кислородом и ацетиленом пострадали двое спасателей [2]. 

Кроме того, известны случаи получения сильных ожогов головы при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с обрушением горящих строительных конструкций [3]. 

На основании вышеизложенного, разработка средств, обеспечивающих дополни-
тельную защиту головы пожарного-спасателя от поражающих факторов пожара, является 
актуальной научной проблемой. 

Основным эффективным средством индивидуальной защиты (далее – СИЗ) головы 
пожарного-спасателя является шлем пожарного. Но, стоит отметить, что шлем пожарного 
не полностью защищает лицо, 10-15 % лица остается открытым (в зависимости от модели 
шлема). Незащищенные части лица уязвимы при воздействии высокой температуры, а так-
же механических воздействий. 

В настоящее время нормы обеспечения ОПЧС, утвержденные Указом Президента 
Республики Беларусь [4]. В качестве СИЗ для защиты головы предусмотрена шапочка-
подшлемник полушерстяная черного цвета. Какие-либо другие требования, кроме цвета и 
состава, к шапочкам-подшлемникам не установлены.  
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В целях дополнительной защиты головы пожарных-спасателей от опасных и вред-

ных факторов при проведении работ по ликвидации пожаров актуальным направлением 
является разработка удобного и надежного СИЗ «Подшлемник пожарного». Подшлемни-
ком пожарного предлагается заменить стоящую на обеспечении в ОПЧС шапочку-
подшлемник и дополнить им комплект специальной защитной одежды (далее – СЗО). 

Основная часть. На сегодняшний день такой элемент защиты головы, как под-
шлемник, является важной частью экипировки не только у зарубежных спасателей, но и у 
представителей других профессий, где существует риск получения травмы (ожогов) тела и 
лица (топливно-энергетическая промышленность и др.).  

Так, например, обзор литературы показал, что большое значение СИЗ тела и головы 
представляют для работников энергетической сферы, металлургии, тяжелого машиностро-
ения и нефтегазового комплекса [5-8]. 

С целью последующего определения конструктивного исполнения и уровня защит-
ных свойств подшлемника проведен анализ ТНПА, регламентирующих требования к СИЗ 
«Подшлемник пожарного» [9-16]. 

Анализ показал, что нормативные документы, регламентирующие требования по 
конструктивному исполнению и защитным свойствам подшлемника пожарного в Респуб-
лике Беларусь в настоящее время отсутствуют.  

В Российской Федерации в комплекте СЗО пожарного для дополнительной защиты 
головы и тела от тепловых и климатических воздействий предусмотрен подшлемник по-
жарного, на который распространяются требования ТНПА [9]. Данный стандарт устанав-
ливает общие технические требования к СЗО и СИЗ пожарного и материалам, используе-
мых для их изготовления, а также методы испытаний данных изделий. «Подшлемник по-
жарного» – подшлемник из трикотажного полотна с применением термостойких волокон, 
используемый в комплекте с СЗО и предназначенный для дополнительной защиты головы 
пожарного от тепловых и климатических воздействий [9]. 

В соответствии с ГОСТ [9] подшлемник пожарного должен изготавливаться не ме-
нее трех условных размеров в зависимости от обхвата головы в диапазоне от 54 до 62 см. 
Масса подшлемника пожарного – не более 0,35 кг. Также в данном нормативном докумен-
те определены физико-механические и теплофизические требования, предъявляемые к ма-
териалу, из которого должен быть изготовлен подшлемник [9].  

В документе [9] прописаны порядок проведения данных испытаний, испытательное 
оборудование и оценка результатов испытаний по определению устойчивости к воздей-
ствию температуры окружающей среды, устойчивости к воздействию открытого пламени, 
устойчивости к воздействию теплового потока. 

Европейский стандарт [10] устанавливает следующее определение «подшлемника» – 
СИЗ головы и шеи из гибкого материала. Данный нормативный документ не распространя-
ется на СЗО, предназначенную для пожарных-спасателей, но регламентированные в нем 
требования в дальнейшем необходимы для проведения испытаний по установлению требо-
ваний к подшлемнику пожарного. 

В соответствии со стандартом [10] к подшлемнику предъявляются следующие тре-
бования: 

– если, согласно инструкции производителя, не определено количество циклов чист-
ки перед проведением испытаний, то проводят пять циклов чистки; 

– если материал однослойного изделия или подкладка многослойного изделия при 
ношении контактирует с кожей человека, то материал испытывают при температуре 
(260±5) °C. Материал не должен воспламеняться или плавиться, а также иметь усадку бо-
лее 10 %; 

– предъявляются требования к защитным свойствам материала СЗО, а также к ис-
полнению швов и краев (швы и края должны сшиваться и обрабатываться огнеустойчивой 
нитью); 
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– дополнительное испытание комплекта СЗО для прогнозирования ожогов, проводят 

согласно ГОСТ ISO [11]; 
– оценка материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника 

теплового излучения, проводится в соответствии со стандартом [12]. 
Кроме того, стандарт описывает проведение эксплуатационных испытаний защит-

ных свойств СЗО, которые заключаются в обеспечении дополнительной защиты от тепла и 
пламени и проводятся с использованием полного комплекта одежды. 

Европейский стандарт [13] регламентирует требования к подшлемнику пожарного. 
Данный стандарт указывает на взаимосвязанные документы [14-16], в которых прописаны 
методы испытаний и вспомогательное оборудование. Устойчивость к воздействию откры-
того пламени определяется согласно методу, указанному в ГОСТ ISO [14]. Стандарты [15-
16] устанавливают методы по определению устойчивости к воздействию температуры 
окружающей среды и воздействию теплового потока. 

Таким образом, на основании анализа зарубежных ТНПА, можно выделить основ-
ные теплофизические показатели, которые необходимо предъявлять к материалам под-
шлемника пожарного: 

– устойчивость к воздействию открытого пламени; 
– устойчивость к воздействию температуры окружающей среды; 
– устойчивость к воздействию теплового потока. 
В таблице 1 сведены требовании по теплофизическим показателям, предъявляемые к 

СИЗ головы – подшлемнику из перечисленных выше ТНПА. 
Таблица 1. – Сравнительная таблица теплофизических показателей, предъявляемых к материалу 
подшлемника  

Наименование показателя ГОСТ Р 53264 ГОСТ ISO 11612 EN 13911 

Устойчивость к воздействию 
открытого пламени 

не менее 15 с не менее 10 с не менее 10 с 

Устойчивость к воздействию тем-
пературы окружающей среды  

300 °С, 
не менее 300 с 

260±5 °С, 
не менее 300 с 

260±5 °С, 
не менее 300 с 

Устойчивость к воздействию 
теплового потока  

5,0 кВт/м², 
не менее 240 с 

80 кВт/м², до нарушения 
свойств материала 

от 5,0 кВт/м² до 10 кВт/м², 
не менее 180 с 

Совместно с Научно-практическим центром Витебского областного управления 
МЧС (далее – НПЦ Витебского УМЧС) и на основании анализа зарубежных ТНПА, разра-
ботана методика проведения испытаний по оценке защитных свойств подшлемника пожар-
ного. Методика разработана с учетом стандарта [9], так как в нем содержится наибольшее 
количество контролируемых показателей. Однако стоит отметить, что в настоящем стан-
дарте нечетко (нет точно определенных критериев) описан анализ результатов по каждому 
методу испытаний материала подшлемника пожарного.  

Поэтому, в ходе разработки методики, производился отбор образцов различных 
термостойких трикотажных полотен, которые подвергались лабораторным испытаниям с 
целью соответствия их на теплофизические показатели и достоверного определения анали-
за результатов по каждому показателю. Стоит отметить, что «оптимальные» показатели 
защитных свойств подшлемника пожарного будут определены методом математического 
планирования в ходе масштабных исследований технологии производства и лабораторных 
испытаний. 

Причиной разрушения материала, следовательно, изменение его защитных свойств, 
может стать не только воздействие высокой, но и низкой температуры. Зимой минимальная 
температура воздуха в Беларуси может достигать минус 40 °C, данные климатические 
условия могут стать причиной разрушения изделия (поверхностный износ, изменение 
структуры материала и др.). 
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В связи с тем, что пожарные-спасатели выполняют свою работу при различных кли-

матических условиях (проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (да-
лее – АСиДНР)), необходимо учитывать при определении защитных свойств СИЗ «Под-
шлемник пожарного» показатель на морозостойкость (морозостойкость – способность ма-
териала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замора-
живание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения 
прочности). 

На основании изложенного разработана методика проведения испытаний по оценке 
защитных свойств СИЗ «Подшлемник пожарного». 

Методика проведения испытаний по оценке защитных свойств СИЗ «Подшлем-
ник пожарного». Сущность методики проведения испытаний заключается всестороннем 
изучении защитных свойств СИЗ «Подшлемник пожарного» (определение физико-
механических, теплофизических показателей, показателя на морозостойкость, а также нор-
мативных значений показателей и методы их определения). 

Масса подшлемника пожарного должна составлять не более 0,35 кг и определяется 
путем взвешивания на весах среднего класса точности по ГОСТ [17].  

Размерный ряд подшлемника пожарного определяется (в зависимости от размера 
головы в диапазоне от 54 до 62 см) по стандарту [18].  

Поверхностную плотность материала определяют по стандарту [19]. 
Разрывная нагрузка материала подшлемника пожарного определяется по стандар-

ту [20]. 
Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки ма-

териала подшлемника пожарного определяют по ТНПА [21-22]. 
В СТБ [23] хорошо рассмотрен метод определения устойчивости материала к воз-

действию открытого пламени. Устойчивость материала к воздействию открытого пламени 
можно определять двумя способами: при поверхностном и кромочном зажигании. При ис-
пытании термостойкого трикотажного полотна подшлемника пожарного необходимо ис-
пользовать поверхностное зажигание при 5 и 15 с. Это связано с тем, что существующие 
текстильные материалы (ткани, трикотаж), которые в настоящее время используются при 
разработке СЗО имеют специфические свойства, а именно не горят при 15 с, но в тоже вре-
мя при 5 с время их остаточного горения или тления может составлять более 2 с. 

Материал считают выдержавшим испытания, если время остаточного горения или 
тления составляет не более 2 с. 

Те же результаты испытания должны получиться и после пяти стирок материала по  
ГОСТ [22]. 

Определение устойчивости материала к воздействию температуры окружающей 
среды до 300 °С и изменения линейных размеров после нагревания определяется согласно 
СТБ [23]. Лабораторные испытания позволяют установить, что материал выдержал испы-
тания, если на всех пробах не произошло: 

– разрушения материала (оплавления, обугливания, прогара); 
– воспламенения; 
– усадки образцов материала по основе (длине) и утку (ширине) более 5 %; 
– снижения разрывной нагрузки ниже 250 Н (по длине) и 200 Н (по ширине). 
Метод и оборудование по определению устойчивости материалов воздействию теп-

лового потока плотностью 5,0 кВт/м² проводится по стандарту [23]. Лабораторные испыта-
ния позволяют определить, что материал выдержал испытания, если на всех пробах не про-
изошло: 

– разрушения материала (оплавления, обугливания, прогара); 
– воспламенения; 
– снижения разрывной нагрузки ниже 400 Н (по длине) и 320 Н (по ширине). 
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Метод проведения морозостойкости материала и вспомогательное оборудование 

определен в СТБ [23]. Лабораторные испытания позволяют определить, что материал вы-
держал испытания, если на всех пробах не произошло: 

– разрушения (изменение структуры материала, потеря целостности); 
– снижения разрывной нагрузки ниже 400 Н (по длине) и 320 Н (по ширине). 
По результатам предварительных лабораторных испытаний, проведенных на испы-

тательной базе Научно-практического центра Витебского областного УМЧС, установлены 
показатели, определяющие защитные свойства подшлемника пожарного и оценка результа-
тов испытаний (таблица 2). 
Таблица 2. – Показатели, определяющие защитные свойства подшлемника пожарного и оценка резуль-
татов испытаний 

Наименование показателя Оценка результатов 

Устойчивость к воздействию 
открытого пламени; с, не менее 

Не допускается: 
- времени остаточного горения и времени остаточного тления не более 

2 с. 

Устойчивость к воздействию 
температуры окружающей среды 
до 300 °С 

Не допускается: 
- разрушения материала (оплавления, обугливания, прогара); 
- воспламенения; 
- усадки образцов материала по основе (длине) и утку (ширине) более 

5 %; 
- снижения разрывной нагрузки ниже 250 Н (по длине) и 200 Н (по 

ширине). 

Устойчивость к воздействию 
теплового потока 5,0 кВт/м² 

Не допускается: 
- разрушения материала (оплавления, обугливания, прогара); 
- воспламенения; 
- снижения разрывной нагрузки ниже 400 Н (по длине) и 320 Н (по 

ширине). 

Морозостойкость Не допускается: 
- разрушения (изменение структуры материала, потеря целостности); 
- снижения разрывной нагрузки ниже 400 Н (по длине) и 320 Н (по 

ширине). 

Заключение. В результате изучения статистических данных по ожогам лица, полу-
ченных пожарными-спасателями в результате ликвидации пожаров, определена необходи-
мость разработки дополнительного СИЗ «Подшлемник пожарного».  

Для установления конструктивных и защитных свойств подшлемника пожарного 
проведен обзор технических нормативных правовых актов, регламентирующих требования 
к данному СИЗ.  

В связи с отсутствием в Республике Беларусь нормативных актов, устанавливающих 
требования по конструктивным и защитным свойствам к подшлемнику пожарного, разра-
ботана методика проведения испытаний для СИЗ «Подшлемник пожарного».  

В основу методики проведения испытаний по оценке защитных свойств подшлем-
ника пожарного положена методика стандарта [23], определены физико-механические и 
теплофизические требования, установлен дополнительный показатель защитных свойств 
материала подшлемника на морозостойкость. По результатам лабораторных испытаний, 
проведенных на испытательной базе НПЦ Витебского УМЧС, определена оценка результа-
тов по каждому показателю, определяющему защитные свойства подшлемника пожарного. 

В дальнейшем планируется: 
– исследовать свойства различной термостойкой пряжи, которую можно будет ис-

пользовать при производстве трикотажного полотна, из которого будет изготавливаться 
СИЗ «Подшлемник пожарного»; 
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– изучить технологию производства трикотажного полотна, какие технические мо-

менты будут влиять на защитные свойства подшлемника пожарного (состав пряжи, пара-
метры петельной структуры, плотность и др.);  

– провести испытания отобранных трикотажных полотен и подтвердить их пригод-
ность для применения в производстве подшлемника пожарного; 

– определить «оптимальную» конструкцию подшлемника пожарного, определить 
расход сырья на единицу изделия и производительность вязального оборудования, исполь-
зуемого для проектирования данного СИЗ;  

– разработать экспериментальные образцы СИЗ «Подшлемник пожарного», органи-
зовать проведение опытной носки в ОПЧС по разработанной программе; 

– применить результаты полученных исследований при разработке проекта техниче-
ского нормативного правового акта, регламентирующего требования к СИЗ «Подшлемник 
пожарного». 
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ANALYTICAL REVIEW OF FOREIGN TECHNICAL NORMATIVE LEGAL ACTS 
WHICH SPECIFY REQUIREMENTS TO THE FIREFIGHTER HOODS 
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Purpose. The development of the national experimental sample of a firefighter hood. 
Methods. The analytical review of foreign technical normative legal acts (hereinafter – TNPA), 

which establish requirements for firefighter hoods and methods of their testing. The development of test 
methods for assessing protective properties of firefighter hoods. The results of the analysis are used to de-
velop the national sample and to establish productive and protective requirements for a firefighter hood.   

Findings. Under the conditions of the absence of the regulations establishing the requirements to 
structural and protective properties of a firefighter hood in the Republic of Belarus, the test procedures for 
PPE «fire hood» were developed. Constructive and protective properties of fire hoods were analyzed, and 
the technical normative legal acts regulating the requirements for this PPE were reviewed. 

Test method for assessing protective properties of the firefighter hood determining physical, me-
chanical and thermal requirements is an additional indicator of the protective properties of the material of 
hood. The results of laboratory tests conducted on a test basis of SPC Vitebsk department for emergency 
situations define the protective properties of the firefighter hood. 

Application field of research. The obtained results will promote the development of a prototype of 
PPE «fire hood».  

Conclusions. As a result of studying of statistical data on facial burns received by firefighters and 
rescuers during the liquidation of fires, the need for additional PPE «fire hood» was substantiated.   

Keywords: special protective clothing, personal protective equipment, firefighter hood. 
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